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Om een vitale pulpabehandeling uit te voeren moet men
dikwijls verschillende materiaallagen plaatsen. Met Biodentine™

verloopt de procedure beter, gemakkelijker en sneller

omdat men voor de directe/indirecte pulpa-capping en
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Via fluoresceine impregnatie ziet
men het Biodentine™ cement in

de minerale dentinetubuli dringen.

Noteer de materiaalpluggen in
de tubuli-ingangen.

Met welwillende toestemming van Dr. Amre Atmeh

King’s College London

Minerale pluggen in de dentine
tubuli.

Met welwillende toestemming van Prof. Franquin,
Koubi, Dejou van de Universiteit van Marseille
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Biodentine™:
het allereerste biologische

bulk-till materiaal

Vitale pulpabehandeling

Plaats Biodentine™ op de pulpa
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De biocompatibilteit van Biodentine™ verzekert een
hoge celvitaliteit

Biodentine™ is bio-actief en ondersteunt het zelfgenezende
vermogen van de pulpa en dentinebrugvorming

Bij diepe caviteiten, cariés, iatrogene en traumatische expositie:
Biodentine™ helpt u om de pulpa te bewaren zolang ze niet
ontstoken is.

Vul de caviteit eenvoudig in bulk

9.

Ongeacht de diepte kan men Biodentine™ plaatsen van aan de
pulpa tot de top van de caviteit

Men kan Biodentine™ tot 6 maanden als voorlopige restauratie
gebruiken, indien opvolging noodzakelijk is

Dan plaatst men een directe composiet of inlay-onlay, die voor
esthetiek en sterkte zorgt

De faalkans is minimaal door de uitstekende seal en
antimicrobiéle eigenschappen van Biodentine™

Definitieve restauratie binnen de 6 maanden

KlINIsche cases

Indirecte pulpa-capping
Bij een tand met een diepe cariés dicht bij de pulpa
is een indirecte pulpa-capping aangewezen.

De pulpa kan asymptomatisch zijn of lichte tekenen
van reversibele pulpitis vertonen. De dentine-
achtige eigenschappen van Biodentine™ bieden de
mogelijkheid om de caviteit in bulk te vullen, en tot
6 maanden als controlevulling ter plaatse te blijven.
Daarna kan men het definitieve composiet hechten
zoals aan natuurlijke dentine.

Behandeling van diepe

caries
(Eén zittijid)

Tijdens het curetteren van de cariés gebeurt

het soms dat de pulpa bloot komt te liggen.
Biodentine™ biedt de mogelijkheid om de caviteit
in bulk te vullen als vervanging van de verwijderde
dentine, en dan onmiddellijk een composietvulling
te plaatsen. De volledige restauratie gebeurt dus
in één zittijd.

Directe pulpa-capping

(Twee zittijden)

In de tandheelkundige praktijk gebeurt het regelmatig
dat tijdens een pulpa-excavatie of door een trauma, de

pulpa duidelijk bloot komt te liggen. De belangrijkste
eigenschap van een overkappingsmateriaal voor
het behoud op lange termijn van de vitaliteit bij een
beschadigde, maar grotendeels gezonde pulpa, is
zijn bioactieve potentieel. Biodentine™ kan men in
bulk vullen, ongeacht de diepte. Na 6 maanden kan
men dan een composietvulling plaatsen voor een
esthetische en functionele afwerking.

Diepe carieuze laesie op tand 14. Tand vertoont geen
symptomen en geen periapicale wijziging.

Tijdens het afwerken van de caviteit
kwam de pulpa, na volledige excavatie geplaatst ter vervanging van de
van de cariés, bloot te liggen. dentine.

Caviteit na preparatie en ontsmetting. Men ziet
duidelijk de geéxposeerde pulpa.

De cariés werd geéxcaveerd. Diepe caviteit
zonder pulpa-expositie.

Biodentine™ werd in de caviteit

Biodentine™ werd als directe capping in bulk
geplaatst om de grote caviteit te herstellen, en
dan 6 weken ter plaatse gelaten.

Biodentine™ wordt in bulk geplaatst.

Klinisch beeld bij tweejaarlijkse controle.

Na 2 weken vervangt men de eerste 2 mm
door een composiet.

Voor de afwerking van de restauratie
plaatst men een matrixband en
wiggen.

Biodentine™ werd gedeeltelijk verwijderd om als
dentinesubstituut te fungeren.

12 min na aanvang van het mixen, De follow-up RX na 1 jaar toont geen
wordt een composietrestauratie aan de  pathologische veranderingen in de apicale regio.
Biodentine™ gekleefd.

N’Durance.

Klinisch beeld van de uiteindelijke restauratie met
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